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委托单位 东莞欧达家具有限公司

委托单位地址 东莞市大岭山镇连环路 21 号

客供样品描述

功能布

产品规格：PF002-17;
货号或批号：20240426

SGS 号 SZPL2405001155S03/SZIN2405001155PL03/SZPL2405001155
以上样品以及客户信息由客户提供及确认。

样品状态描述 正常

检验类别/样品来源 委托检验/客户寄样

样品送达日期 2024-05-24
检测周期 2024-05-24 - 2024-05-29
检测依据 详见检测结果页

判定依据 GB/T 30159.1-2013 纺织品 - 防污性能的检测和评价 - 第 1 部分：耐沾污性

检测结论
本报告仅提供实测数据和单项判定， 详见检测结果/汇总页，检测结果仅适用于收到的样品

。

GB/T 30159.1-2013 纺织品 - 防污性能的检测和评价 - 第 1 部分：耐沾污性

检测项目 A 备注

耐沾污性 符合

通标标准技术服务有限公司广州分公司
 

批准人签署
 

     
    

    
     

梁玉文（批准签署人）
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检测结果及评判

GB/T 30159.1-2013 纺织品 - 防污性能的检测和评价 - 第 1 部分：耐沾污性

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 测试结果

级 ≥3-4 原样

耐沾污性

4-5耐沾污性
GB/T 30159.1-2013
方法：液态沾污法，污物为花生

油

符合 A

- - 原样

耐沾污性评价

样品具有耐液态沾污

性
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样品照片

除非另有说明, 参照 ILAC-G8: 09/ 2019, 使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。

本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

***报告结束***
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